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Berger-Seidle GmbH
7149 Freiberg

D otyczy: badanie poSlizgu

Szanowni Paristwo,

zleciliScie nam badanie poSlizgowoSci wedlug normy DIN 18032 czE1c II na parkiecie
obrobionym w rohny spos6b .

B adania vrrykazaly nastEpuj 4ce wyniki :

- poSlizgowoSd parkietu nieobrobionego
1.  -  0 ,62
2.  -  0 ,56
3.  -  0 ,59

Srednia wartoS6 pomiaru p: 0,59

- poSlizgowo$6 parkietu potraktowanego Srodkiem Everclear :
1 .  0 ,29
2 .0 ,36

Srednia wartoSi pomiaru p: 0,33

- po$lizgowoSd parkietu potraktowanego Srodkiem Everclear Stopp
| . 0,57
2 .0 ,63

Srednia wartoSd pomiaru p: 0,60

Podloga, na kt6rej u?yto Everclear Stopp odpowiada normie DIN 18032 czE1c II dotycz4cej
poSlizgu.


